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EinfUhrung

= Raum abschlieBende/-trennende Funktion.

= Tragende Funktion von Innen- und Aulienwanden.
= Warmeschutz der angrenzenden Zonen.

=  Wetterschutz gegentber Niederschlagwasser.

= Feuchteschutz und Feuchtetransport.

= Schallschutz zwischen benachbarten Nutzungen.
" Brandschutz gegentiber angrenzenden Zonen.

= Handwerkliche Erstellung und Schadenstoleranz.

=  Umweltvertraglichkeit bei Herstellung, Betrieb und Abriss.



Warmedammende Lochsteine |
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Die Warmedammung von hochwarmedammendem
Mauerwerk wird nach allgemein bauaufsichtlichen
Zulassungen AbZ des Deutschen Instituts fur Bautechnik
geregelt.

Malgeblich sind die Steinformate, die Rohdichteklasse sowie
die Art der Vermortelung.

Ubliche Warmeleitfahigkeiten liegen bei 0,07 — 0,11 W/(m K),
Wanddicken zwischen 30 und 50 cm.
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Anisotropie des Materials (Hochlochziegel)

Richtung des Warmestroms




Anisotropie des Materials (Hochlochziegel)

0,45
=
L] A
=
22 040 A
= E ol g4
22 =
E’% 035 ;
g g = Aktuelle Scherbeneigenschaften:
% 5 % i > Scherbenleitfahigkeiten: 0,2 — 0,4 W(m K)
g Scherbenrohdichten:  1,3-1,5 kg/dm?
S =
= 0,25 =
A
A
a
0,20
1400 1450 1500 1550 1600

Rohdichte im trockenen Zustand (kg/m®)

Bezeichnung @€ R CR157Q ®mM OT aH S W



Aquivalente Warmeleitfahigkeit vertikal
(Hochlochziegel)

= Berechnung fir Lochsteine mit Fillmaterial gemald DIN EN
ISO 6946 moglich.

=  (Genauer mittels 3-dimensionaler Warmestromsimulation.

Zahlenwerte liegen zwischen 0,13 und 0,3 W/(m K),
abhangig vom Lochanteil und Fullstoff.

d.h. Kimmsteineigenschaften per se gegeben gemal
(DIN 4108 Beiblatt 2).



Temperaturverlauf in Lochsteinmauerwerk
als zusammengesetzter Querschnitt
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Warmedammende Lochsteine Il

Die Schallddmmung R, von Mauerwerk aus Lochsteinen
der Wanddicke > 24 cm und einer Rohdichteklasse < 1,0
kann in der Regel nur Gber Prifstandsmessungen
bestimmt werden. Die Schalldamm-MaRe R, erreichen



http://www.staudacher-ziegel.de/components/com_virtuemart/shop_image/product/Thermopor_TV_10__4d4c0924068b6.gif

AL SRR AL SRR AL LSRR RRS LR AL RS AL SRR A

I |
oA
|

YT

AL - b5 AL bbb RSB LALL b LAAAAL]

Stol3stellenausbildung mit monolithischem Mauerwerk
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Wohnungs-
trennwand

Handwerkliche Umsetzung eines
AulRenwand - TrennwandstoRes

Aullenwand




Aullenwande mit Zusatzdammung
Warmedamm-Verbundsysteme

=  WDVS werden in Deutschland tGber ABZ geregelt.

= Diese ABZ Z-33.4x-xxx sind wie folgt strukturiert:
1-xxx EPS-Dammstoff ausschlielich geklebt
2-xxx Dammstoffe mit Schienensystem
3-xxx Dammstoffe geklebt und gediibelt
4-xxx MiWo-Lamellenplatte ausschlielSlich geklebt
5-xxx WDVS mit hinterltufteter Aufenschale
6-xxx Dammstoffe geklebt und gfs. gedlibelt + Riemchen
7-xxx Dammstoffe auf Holzwerkstoffen

= Eine europaische Leitlinie (ETAG) liegt vor, die als Basis fiir ABZ gilt.
= Alle Bestandteile des WDVS miussen als System abgestimmt sein.

=  Fir Bestandteile wie z.B. Dammstoffe, Dubel sind ebenfalls separate
ABZ erforderlich.



Wande mit Warmedammverbundsystem

Bestimmung des Schalldamm-Mal3es R,

= Die Schallddmmung R, zur Bemessung gegen Aullenlarm der Wand
incl. WDVS wird mit bis zu 4 Korrekturen versehen.

= AR, betragt abhdngig von der Resonanzfrequenz des WDVS zwischen
-5 und +9 dB. Bei elastifiziertem EPS mit Dliinnputz etwa -3 dB.
Mineralwolle-WDVS mit 20 mm AulSenputz etwa +5 dB.

= Korrektur K fur die prozentuale Klebeflache:
40% Klebeflache (EPS) K, = 0 dB, 100% (MiWo) K, =-3 dB

= Korrektur K; fir die Tragerwand (Beispiele):

EPS-WDVS: 17,5 HLz 0,9 K; = +2 dB; 24,0HLz 1,2 K;=04dB,
15,0 KS 2,0 K; =0 dB; 24,0 KSV/Mz K;=-1dB
MiWo-WDVS: 17,5 HLz 0,9 K; = +8 dB; 24,0HLz 1,2 K;=04dB,
15,0 KS 2,0 K; =0 dB; 24,0 KSV/Mz K;=-5dB

= Korrektur K fur Stromungswiderstand r des Dammstoffs (nur MiWo):
Ks zwischen +6 und -6 dB (MiWo-Lamelle).



Schalldammung einer Aulienwand
aus warmedammendem Hochlochziegelmauerwerk
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Schalldammung einer Aulienwand
aus KSV mit WDVS im Vergleich
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— Kalksandstein d=24 cm, RDK 1,8
R, =55dB

--- wievor+12cm EEPS - WDVS
R, =54 dB

70

— HLz-Wand d = 36,5 cm
R,=51,3dB

Schalldamm-MaRB R [dB]
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N;: A
Bauteilaufbauten:

Geschossdecke: 20 cm Stahlbeton
8 AuBenwand: 36,5¢cm HLZ Ry, gy rer = 50,7 dB

= WTW: 30 cm Fillziegel
Einbindung in Aul3enwand

11,5 cm RDK 1,2 entkoppelt




Am Bau gemessene Schalldammung im Vergleich zur
Berechnung nach AbZ 7-23.22-1787

I

Berechnung Messung
RIW RIW

Geschossdecke 1 Decke tber EG Whe. 17/19 30,2 m? 58,4 dB 61 dB
Wohnen/Essen/Kochen

Geschossdecke 2 D.eCke U-ber EG Whe. 16/18 10,3 m? 57,5dB 58 dB
Kinderzimmer

Geschossdecke 3 Decke Uber £G Whe. 16/18 13,1 m? 57,9 dB 60 dB
Elternschlafzimmer

Geschossdecke 4 Decke tber EG Whe. 16/18 37,4 m? 59,8 dB 62 dB
Wohnen/Essen/Kochen

Wohnungs- Trennwand Wohnen/
ds Essen/Kochen Whg. 16 11,5 m? 57,8 dB 58 dB
trennwan zu Eltern Whg. 17

SEINE VA ESSI 888 Raumsituation Bauteilflache




Besonderheiten der Bemessung von Wanden
aus Lochsteinmauerwerk

= AuRenwande aus Lochsteinmauerwerk kdnnen die Schall-
Langsleitung Uber Geschossdecken und Wohnungstrennwande
hinweg erhohen.

= Besondere StoRstellenausfihrungen verringern die negative
Schallibertragung an Deckenauflagern und Wandanschlissen.

= Aullenwande aus Lochsteinmauerwerk mit Dammstoff-
fullungen erreichen Direkt-Schalldamm-MalRe bis zu 53 dB.

= Eine hohe Schalldammung begrenzt allerdings die Warmeleit-
fahigkeit nach unten.

= Die Anisotropie der Warmeleitfahigkeit macht sich bei
Warmebrickenberechnungen nur unerheblich bemerkbar.



Besonderheiten der Bemessung von Wanden mit WDVS

= WDVS haben auf den Schallschutz innerhalb des Gebaudes
kaum Einfluss (L. Weber, IBP-Bericht B-BA 4/2002).

= Maldgeblich ist das Verhalten der Hintermauerung. Daher wird
bei der Berechnung der Schalltibertragung von AuRenwanden
als flankierende Bauteile eine aullen angebrachte Zusatz-
dammung grundsatzlich nicht bertcksichtigt.

= Raumseitige direkt auf Wanden aufgebrachte WDVS mit steifen

Dammschichten erhéhen dagegen die Schall-Langsleitung
erheblich!

= Die Warmebrickenwirkung schweren Hintermauerwerks ist im
Einzelfall zu betrachten — sog. warmetechnisch verbesserte
Kimmsteine sind zum Teil unumganglich — bei Stahlbeton-
wanden aulSerst kritisch.




Die Aullenwand




